
CRAG
n at u r a l  f e e l

FEEL
[feel] 

noum

a quality of an object that is perceived 
by touching, a sensation of something 
felt, the sense of touch, 

Synonyms

touch, sensation, impression, surface, 
tactility.



wall: dew
30x60sl

floor: hazy
60x60

cragCOLLECTIOn

sl



cragCOLLECTIOn

hazy

30x90 12”x35”

15x90 6”x35”

60x60 24”x24”

30x60 12”x24”

30x30 12”x12”

dew

30x90 12”x35”

15x90 6”x35”

60x60 24”x24”

30x60 12”x24”

30x30 12”x12”

keen

30x90 12”x35”

15x90 6”x35”

60x60 24”x24”

30x60 12”x24”

30x30 12”x12”

deep

30x90 12”x35”

15x90 6”x35”

60x60 24”x24”

30x60 12”x24”

30x30 12”x12”



complementary pieces

7x30 3”x12”

7x60 3”x24”

skirting

modularity

monocaliber, rectified and fully modular for all sizes ( 2mm joint)

596 x 596 mm

TECHNICAL features

30x30            MESH 8 LAY 8 30X30       MESH 24 LAY 24

cragCOLLECTIOn

297 x 596 mm

297X297 mm

30X60                 MESH 8 XL LAY 8xl

7x90 3”x35”

297 x 895 mm

147,5 x 895 mm

Technical features:
dados técnicos:

DESVIO MÁXIMO PARA COMPRIMENTO E LARGURA
Length and width tolerance

DESVIO MÁXIMO PARA ESPESSURA
thickness tolerance

DEsVIO MÁXIMO DA RECTILINEARIDADE
straightness of sides tolerance

DEsVIO MÁXIMO ORTOGONALIDADE
rectangularity tolerance

flatness tolerance

ABSORÇÃO DE ÁGUA
water absorption

MÓDULO DE RUPTURA
modulus of rupture

RESISTÊNCIA AO IMPACTO
impact resistance

RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA
deep abrasion resistance

DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR
linear termal expansion

RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
thermal shock resistance

RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM
fracture resistance

RESISTÊNCIA AO GELO
frost resistance

RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO
chemical resistance

RESISTÊNCIA A MANCHA
stain resistance

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO
slip resistance

DEsVIO MÁXIMO PLANARIDADE

MOHS scale

Normas 

standards

ISO 10545-2

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-5

ISO 10545-6

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

ISO 10545-13

ISO 10545-14

DIN 51130

EN 101

ISO 10545-15

standard 
specifications
VAlores da norma 

± 0,6 %

± 5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

≤ 0,5 %

≥ 35 N.mm2

REQUERIDA
ORDERED

≤175 mm3

MIN CLASS 1

REQUERIDA
ORDERED

REQUERIDA
ORDERED

REQUERIDA
ORDERED

REQUERIDA
ORDERED

REQUERIDA
ORDERED

MIN R9
MIN R10
MIN R11
MIN R12
MIN R13

6º - 10º
10º - 19º
19º - 27º
27º - 35º
>35º

MIN 1

REQUERIDA
ORDERED

libertação de cádmio e chumbo
cadmium and lead release

± 0,1 %

± 3 %

± 0,2 %

± 0,2 %

± 0,2 %

0,03 %

40 N.mm

RESISTANT
RESISTENTE

129 mm3

7 x 10    /ºC-6

5

RESISTANT
RESISTENTE

RESISTANT
RESISTENTE

RESISTANT
RESISTENTE

RESISTANT
RESISTENTE

R11 SL SLATE
ARDÓSIA

8

RESISTANT
RESISTENTE

CRAG COLLECTION
average  values
valores médios 

2

escala de MOHS

-Portugal


